
 

Przedmiot badań/wyrób Badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Cementy 

Analiza sitowa PN-EN 196-6:2019-01  

Stopień białości PN-73/B-04309 

Oznaczanie chromu VI 
rozpuszczalnego w wodzie 

PN-EN 196-10:2016-07 

Uwalniane substancje 
niebezpieczne 

PN-EN ISO 11885:2009 

Całkowite metale ciężkie PN-EN ISO 11885:2009 


