Przedmiot badan/wyrdéb

Badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Domieszki do betonu,
zapraw i zaczynu

Jednorodnos¢ (ocena wizualna)

PN-EN 934-1:2009

Barwa (ocena wizualna)

PN-EN 934-1:2009

Zawartosc alkaliow

PN-EN 480-12:2008




