
 

 

 

Przedmiot badań/wyrób Badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Elementy murowe 
ceramiczne 

Zawartość soli rozpuszczalnych  
PN-EN 772-5:2016-
06/AC:2017-08 

Materiały budowlane 
Uwalniane substancje 
niebezpieczne 

PN-EN ISO 11885:2009 


