Przedmiot badan/wyrob

Badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Pyt krzemionkowy

Analiza chemiczna
Zawartosc¢:

SiOy, Fex03, AlLO3, TiO2, Cao,
MgO, K0, Nax0, Mn;0s3,
Cr203, P20s, Zn0O, SrO

PN-EN 196-2:2013-11

Strata prazenia

PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 13263-1+A1:2010

Zawartosc¢ chlorkow Cl

Zawartosc siarczanow SOz

PN-EN 196-2:2013-11

Zawartos¢ wolnego tlenku
wapnia

PN-EN 451-1:2017-06

Materialy budowlane

Stezenie aktywnosci
radionuklidu: 40K, 214Bi, 208T],
226Rg, 232Th

Wskaznik stezenia
promieniotworczego I

(z obliczen)

PB 33 wydanie 2 z dnia
22.04.2024 .

Zawartos¢ wegla
pierwiastkowego

PB 32 wydanie 2 z dnia
01.10.2021 r.

Zawartos¢ wegla
nieorganicznego TIC

PN-EN 15936:2022-07
metoda A

Zawartos¢ wegla catkowitego
TC

Zawartos¢ wegla organicznego
TOC (z obliczen)

PN-EN 15936:2022-07
metoda A




