
 

Przedmiot badań/wyrób Badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Pigmenty 

Skład pigmentów                IB 21 wyd. 1 z dnia 07.11.2005    

Strata prażenia PN-EN 12878:2014-05 p.5.3  

Substancje rozpuszczalne  
w wodzie 

PN-EN 12878:2014-05 
p.5.2.3/PN-EN ISO 787-3:2002  

Chlorki rozpuszczalne 
PN-EN 12878:2014-05 p.5.2.4/ 

PN-EN ISO 787-3:2002   

Całkowita zawartość chloru PN-EN 12878:2014-05 p.5.2.5  

Względna moc barwiąca PN-EN 12878:2014-05 p.5.6.4  

Pozostałość na sicie PN-EN 12878:2014-05 p.5.7                

Wartość pH PN-EN 12878:2014-05 p.5.8  

Odporność na alkalia PN-EN 12878:2014-05 p.5.9   

Czas wiązania (badania 
porównawcze) 

PN-EN 196-3:2016-12  

Wytrzymałość na ściskanie po 
28 dniach (badania 
porównawcze) 

PN-EN 196-1:2016-07  

Porównanie barwy w 
stosunku do pigmentu 
wzorcowego 

PN-EN 12878:2014-05 p.5.12            

Uwalniane substancje 
niebezpieczne 

PN-EN ISO 11885:2009 


