
 

Przedmiot badań/wyrób Badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia 

Woda do betonu 

Oleje i tłuszcze 

PN-EN 1008:2004 

Detergenty 

Barwa 

Zapach 

Substancje humusowe 

Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 

Cukry PN-EN 1008:2004 

Chlorki 

PN-EN 196-2:2013-11 Siarczany 

Alkalia 

Zanieczyszczenia szkodliwe 
(fosforany, azotany, ołów, 
cynk) 

PN-EN ISO 11885:2009 

Wytrzymałość na ściskanie (7 
dni) - badania porównawcze 

PN-EN 196-1:2016-07 

Czas wiązania - badania 
porównawcze 

PN-EN 196-3:2016-12 


